Коралльен

	Описание:
	Густая полупрозрачная краска с цветными хлопьями. Специальный перламутровый порошок поставляется в комплекте. 

	Назначение:
	Декоративное покрытие для внутренних работ, обладающее изысканным эффектом сияния переливающихся оттенков и позволяющее добиться неповторимых эффектов в оформлении роскошных интерьеров, дорогих галерей, салонов и т.п. 

	Состав:
	Водная основа, содержащая акриловые полимеры, антиоксиданты и противоплесневые компоненты, различные микросферы, придающие дополнительный перламутровый эффект. 

	Упаковка:
	Грунт-подложка Глисеро «Дюкур» – 2,5 л, 
Коралльен - 2,5 л, 
Перламутровый порошок - 250 гр. 

	Расход:
	Грунт Глисеро – 2,5 л на 20 - 25 м², 
Коралльен – 2,5 л на 20 - 30 м², 
Перламутровый порошок 250 гр. на 10-12 м² 

	Цвета:
	Глисеро – белый, 
Коралльен – полупрозрачный с серыми, синими, красными или желтыми хлопьями, 
Перламутровый порошок – серебряный, золотой, бронзовый. 

	Вид поверхности:
	Гладкая, полуматовая с отливом. 

	Температура нанесения:
	От +15 Сº до + 35 Сº. 
Разведение: 
Коралльен - водой на 20 – 35% (после добавления перламутрового порошка). 
Высыхание:
Коралльен - 3 - 4 часа, 
Окончательное - 48 часов. 

	Стойкость:
	Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних работ. 

	Эксплуатация:
	Протирается мягкой губкой с мыльным раствором после нанесения защитного акрилового фиксатора «Дюкур». 

	Безопасность:
	Не воспламеняется, не содержит вредных веществ. 

	Инструменты: 
	Глисеро - универсальный валик или плоская кисть, 
Коралльен с перламутровым порошком – валик или плоская кисть, 
затем специальный пластиковый шпатель. 

	Очищение инструмента:
	Водой сразу после нанесения. 

	Срок хранения:
	2 года в герметичной заводской упаковке. 

	Нанесение:
	Поверхности должны быть сухие, чистые, гладкие, подготовленные под покраску, отшпаклёванные и прогрунтованные грунтом глубокого проникновения для внутренних работ. 
• Для получения «эффекта вкрапления» грунт-подложка Глисеро и покрытие наносится валиком, затем через ~ 30-40 минут приглаживается хаотично шпателем до получения рисунка. 
• Для получения «эффекта размытия» Глисеро наносится валиком, Коралльен валиком или же кистью. Выдержка перед заглаживанием составляет ~ 10-15 минут. 
• Для получения «эффекта ткани» грунт наносится равномерно кистью, причем от рельефности нанесения подложки будет зависеть окончательный эффект на поверхности. Покрытие наносится валиком или же кистью. Заглаживание шпателем происходит через ~ 10 минут в направлении рельефа ранее заданного грунтом и покрытием. 


	Примечания:
· Время выдержки перед заглаживанием (10 - 40 мин.) может изменяться, как в зависимости температуры, уровня влажности в помещении, от плотности цветных частичек, так и от желаемого рисунка.

· Возможно смещение между собой, как самой пудры, так и различных оттенков покрытия, при соблюдении необходимой пропорции.

· При нанесении кистью покрытие приобретает более насыщенный цвет, но при этом увеличивается расход материала.

· При нанесении кистью, во избежание образования стыков на обрабатываемой поверхности, рекомендуется работать с покрытием сразу двум мастерам (один наносит покрытие, другой приглаживает нанесенный материал специальным шпателем).

· В местах большой проходимости и общественного пользования , для придания наибольшей прочности покрытию, рекомендуется нанесение защитного акрилового фиксатора \"Дюкур\".

· Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, предоставленных в каталоге, а так же различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед перед началом работ материал из разных партий смешать и сделать пробный выкрас

· Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!




